Перечень имеющихся методик/СОП/методов выполнения измерений.

1. Методика управления морфологией поверхности кремния в условиях сублимации, эпитаксии и газовых реакций in-situ.
2. Методика создания атомно-гладких поверхностей кремния большой площади.
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